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Roskilde Sten og Grus ApS Rapportdato:
@de Hastrup Vej 48 Batchnr.: EUAB75-26002649
4000 Roskilde Kundenr.: CA0025026

Att.: Annette Dueholm Valideringskode: D879DCD291

11.08.2026

Prgvningsrapportnr.. AR-26-HP-26002649-01

Rekvirent
Roskilde Sten og Grus ApS - Afd. GLIM

Materialer

Grus
Analyseperiode

Start: 10.08.2026 Slut: 11.08.2026

Anvendte metode referencer

Metode Beskrivelse

DS/EN 933-1:2013 Bestemmelse af kornstgrrelsesfordeling - Sigteanalyse

DS/EN 933-9:2022 Prgvning med Methylenblat

Rapportkommentar:

Eurofins VBM Laboratoriet Ishgj fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret.
Analyseresultaterne gaelder udelukkende for prgven, som den forelad ved modtagelsen.

Med venlig hilsen

/;70/&/7/{////”574”%

2 Eller ga til:
https://reports.et.dk.eurofins.com
Mads Alfastsen
PBU Manager Eurofins VBM
Laboratoriet A/S
Provningsresultaterne gaelder udelukkende for de(n) undersggte preve(r). Side 1 af 3

Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
Medmindre andet foreligger, vil resterende prevemateriale blive bortkastet efter 1 maned.
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Roskilde Sten og Grus ApS Rapportnr.: AR-26-HP-26002649-01
@de Hastrup Vej 48 Rapportdato: 11.08.2026
4000 Roskilde Batchnr.: EUAB75-26002649
Att.: Annette Dueholm Kundenr.: CA0025026
Analyserapport
Provetype: Betongrus 0-8mm Provested: Afd. GLIM
Prevemaerke: 0-8 mm Betongrus Prove ID: 06-08-2026
Lab prevenr: 233-2026-00264901 Enhed
Sigteanalyse, vad
Gennemfald 90mm 100 %
Gennemfald 63mm 100 %
Gennemfald 31,5mm 100 %
Gennemfald 16mm 100 %
Gennemfald 8 mm 98 %
Gennemfald 4 mm 92 %
Gennemfald 2 mm 88 %
Gennemfald 1 mm 78 %
Gennemfald 0,5 mm 57 %
Gennemfald 0,25 mm 23 %
Gennemfald 0,125 mm 7 %
Gennemfald 0,063 mm 3.1 %
Methylenbla
Methylenbla veerdi 0.7
Teanforklaring: . Side 2 af 3
im. ikke malelig *):  Ikke omfattet af akkrediteringen

Prevningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersegte prove(r).
Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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Roskilde Sten og Grus Aps Rapportnr.: AR-26-HP-26002649-01
@de Hastrup Vej 48 Rapportdato: 11.08.2026
4000 Roskilde Batchnr.: EUAB75-26002649
Att.: Annette Dueholm Kundenr.: CA0025026
Analyserapport
Provetype: Betongrus 0-8mm Provested: Afd. GLIM
Prevemaerke: 0-8 mm Betongrus Prove ID: 06-08-2026
Lab prevenr: 233-2026-00264901
kornsterrelsefordeling
LER SILT SAND GRUS STEN
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U-tal: 3,8
Tegnforklaring: o Side 3 af 3
im.:  ikke malelig *):  Ikke omfattet af akkrediteringen

Prevningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersegte prove(r).
Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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